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ÖiVersigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1868. N:o 3.

Om Westanå Mineralier.

Af C. W. Blomstrand.

pleddeladt den 11 Mars 1868.]

Jag har vid ett föregående tillfälle lemnat en allmän öfver-

sigt af mina iakttagelser rörande vid Westanå öde grufva före-

kommande mineralier. Af mellankommande göromål af annan art

har jag blifvit förhindrad att tidigare meddela den ännu felande

redogörelsen för den rent kemiska undersökningens resultater.

Med afseende på utförandet af analyserna vill jag endast

anmärka, att jag hade tillräcklig anledning att bepröfva brist-

fälligheteu af de äldre methoderna för bestämningen af den fos-

forsyrade lerjorden. Fosforsyrans utfällning ur med vinsyra för-

satt ammonialisk lösning blir vid närvaro af lerjord ingalunda

fullständig. Lika litet tillfredsställande är Berzelii för öfrigt

så sinnrika method, efter hvilken fosforsyran frigöres genom

kiselsyra. Vare sig vid smältning med soda och kiselsyra eller

vid fällning på våta vägen medelst kiselvätska sökte jag för-

gäfves erhålla lerjorden fri från fosforsyra och lösningen fri

från fosforsyrad lerjord. Endast vid användningen af molybden-

syrad ammoniak, som dock medför olägenheter vid de öfriga

beståndsdelarnes bestämning i följd af de stora qvantiteter mo-

lybdensalt, som vid en betydligare fosforsyrehalt måste använ-

das, lyckades jag erhålla en fullt skarp bestämning af fosfor-

syran. För öfrigt torde knappt behöfva anmärkas, att tillgån-

gen till detta utmärkta reagens medgaf tillgodogörandet äfven

af de äldre bestämningsmethoderna sedan jag väl blifvit upp-

märksam på nödvändigheten att efter vägningen pröfva hvarje

särskild fällning såväl som den slutliga lösningen på en möjlig

halt af fosforsyra. Vid några i öfrigt fullt tillfredsställande
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analyser måste på detta sätt fosforsyrad talk afvägas i ända till 5

särskilda portioner. Methoden medelst tenn kom jag ej att anlita.

Största olägenheterna föranleddes dock af svårigheten eller

i vissa fall rättare omöjligheten att erhålla fullt rent materiel

för undersökningen samt de alltför små qvantiteter, som vid en

del af de i det följande beskrifna mineralierna stodo mig till buds.

Enkla Phosphater.

1) BerUnit: 2Ä1P + H,

(Efter Professorn och Generaldirektören N. II. Berlin.)

Förekommer i derba massor utan spår af genomgångar

Färglös till gråaktig eller blekt rosenröd. Brott ojemnt. Ge-

nomlysande. Ger i kolf vatten och blir vid upphettning för

blåsröret hvit utan att smälta. Skiljes lätt från qvarts, som

den i öfrigt i hög grad liknar, genom den starkt blå färgningen

med kobolt. Angripes knappt af syror, men decomponeras med

lätthet vid smältning med alkali. Den smälta massan löses

ytterst lätt i vatten under stark värmeutveckling med afskil-

jande af en ringa mängd jernoxid. Hårdhet nära qvartsens.

Sp. v. = 2.64.

Träffas sparsamt innesluten i qvarts, från hvilken den van-

ligen skiljes genom en svag strimma af lazulit.

An. 1. 2. 3.

PO 5 54.45 54.73 54.57

AIO 3 40.07 40.09

FeO 3 0.25

MnO 3 Spår. — —
MO 4.61 3.70 4.05

SiO 2 0.48 —
Beräknas medium häraf med afräkning af kiselsyran erhålles:

PO 5 54.84 30.89 5.00

AIO 3 40.27 18.95/
> 3 10

FeO 3 0.26 0.08
(

HO 4.14 3.68 0.59

99.51
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Mineraliet utgör således vattenhaltig neutral fosforsyrad

lerjord.

2) Trolleit:

Al4 P 3 + 3H eller 3Ä1P + Ä1H3
.

(Af Excellensen H. G. Trolle-Wachtmeister, hvars

skogsegendomar sträcka sig till närheten af grufvan.)

Derb med otydliga spår af genomgångar. Färg blekgrön.

Genomlysande med mer eller mindre tydlig glasglans. Hårdhet

något mindre än föregåendes. Brott jemnt till skåligt. För

blasröret som föregående äfvensom i förhållandet till kemiska

agentier. Sp. v. 3.10.

Uppträder aldrig i större sjelfständiga partier, som före-

gående, utan alltid i smärre nästen och gångar tillsammans med

andra phosphater.

An. 1. 2. 3. 4.

PO 5 46.27 46.87 45.98 46,49

A10 3 — — — 42.96

FeO 3 3.02 — 2.22 2.96

CaO — — — 0.97

SiO 2 — — 0.68 —
Medium med afräkning af kiselsyran ger:

PO 5 46.72 26.31 5.00

A10 3 43.26 20.35
/

\ 4 02
FeO 3 2.75 0.82

\

CaO 0.97 0.28 —
«0 6.23 5.54 1.04.

3) Åugelith: ÄT2 P + 3H.

(Af alyrj, glans.)

Skiljes lätt frän föregående genom sina 3 tydliga genom-

gångar, hvarefter mineraliet utan svårighet klyfves, samt genom

sin starkt framträdande perlemorglans, äfven då det uppträder

mindre tydligt kristalliniskt. Färglös eller vanligen blekt röd-

aktig. Förhåller sig för blåsröret och till reaktionsmedlen som

föregående, men ger i kolf märkbart mera vatten. Sp. v. = 2.77.
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Förekommer ytterst sparsamt i små partier, inneslutna i

andra phosphater isynnerhet i de egendomligt brokigt färgade

stuffer, der flere sådana uppträda, om hvarandra.

Oaktadt mineralets kristalliniska structur föranledes en

väsendtlig olägenhet vid den analytiska bestämningen genom den

mekaniskt inblandade kiselsyran, som regelbundet förefinnes i

desto större mängd, ju mindre tydliga genomgångarne visa sig,

tills egentligen endast glansen qvarstår såsom i yttre hänseende

betecknande. Emellertid torde icke dess mindre äfven de ana-

lytiska resultaterna kunna tjena som stöd för mineraliets upp-

ställande såsom sjelfständigt species, då, vid afräkning af den i

hög grad varierande kiselsyrehalten, öfverensstämmelsen mellan

de särskilda analyserna är allt för omisskännlig att kunna bero

på blotta tillfälligheter. I nedanstående analyser är denna från-

räkning af kiselsyran för korthetens skull redan utförd:

1. 2. 3. 4.

PO 5 35.07 34.52 34.95 35.61

A10 3 48.69 50.41 48.71 48.80

FeO 3 0.75 0.92 1.16 0.75

MnO — — 0.31

CaO. — — 1.09

UO 12.75 12.75 13.04

99.60

,

I An. 1 fanns endast spår af kiselsyra. Mineraliets egen-

skaper framträdde också särdeles tydligt utpreglade. I An. 2

äro afräknade 11.91, i An. 3 = 13.00, i An. 4 = 4.29 pr. SiO 2
.

Tages medium af dessa analyser erhålles:

0.

PO 5 35.04 19.56 5.00

A10 3 49.15 23.04
)

> 5 95
FeO 3 0.89 0,26

\

MnO 0.31 0.07
)

> 09
CaO 1.09 0.31

\

y

BO 12.85 11.40 2.91

99.33.
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Relationen kan således antagas — 5:6:3, som ej väsendt-

ligen förändras, om den väl utan fråga oväsendtliga kalkhalten

frånräknas såsom Ca 3P.

Dubbel-Plwspliater.

4) Lazulith: (Mg, Fe) 3 P + Al3 P2 + 3H.

I derba dock stundom tydligt kristalliniska partier renast i

qvarts. Färg mörkt azurblå,

An. med afräkning af 0.68 kiselsyra:

1. 0.

PO 5 43.83 24.69 5,00

A10 3 32.82 15.29 3.09

MgO 9.05 3.62
j

FeO 7.82 1.74
j

CaO 0.84 0.26 > 1.15

MnO 0.18 0.04 i

CuO 0.10 0.02

HO 5.72 5.09 1.03

1ÖÖ736

5) ÅttakoUth: 2 (Ca Mn) 3 P + Al 5 P2 +6H eller

(Ca Mn) 3 P + Äl2 P + 3H.

(Af äzzaxsvg lax, för den karakteristiska manganfärgen.)

Derba massor med otydligt kristalliniskt brott. Färg blek-

röd, erinrande om den bekanta svafvelmanganfärgen. Hårdhet

omkring 5. Smälter lätt för blåsröret och vid starkare hetta

under tydlig blåskastning till ett brungult glas. Ger med soda

stark manganreaktion. Angripes högst ofullständigt af syror.

Eg. v. = 3.09.

An. 1. 2. 3. Med.

PO* 33.28 32.57 32.92

A10 3 28.06 26.26 27.16

FeO 3 2.77 4.49 — 3.63

MnO 7.10 7.54 7.32

CaO — 12.04 — 12.04
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An. 1. 2. 3. Med.

MgO — 0.30 — 0.30

NaO — — 0.41 0.41

SiO 2 8.26 '8.94 8.60.

Afräknas kiselsyran såsom mekaniskt inblandad blir me-

dium af analyserna:

0.

PO 5 36.06 — 20.32

A10 3 39.75 14.00
1 5 ?0

FeO 3 3.98 1.20
'

MnO 8.02 1.80

CaO 13.19 3.77
) 5 82

MgO 0.33 0.13
/

NaO 0.45 0.12

MO 6.90 6.10

98.68.

Förhållandet blir sålunda i det närmaste: 20:15:6:6,

hvilket motsvarar den första af ofvan anförda formler.

Ville man antaga, att kiselsyran vore inblandad i form af

lerjordssilicat, kunde erhållas den enklare och på grund deraf

också sannolikare formeln:

(Ca, Mn) 3 P + Äl2 P + 3H.

Ofverensstämmelsen med afseende på den funna kiselsyre-

halten torde väl kunna räknas som tillfällig, då med bibehål-

lande af kiselsyran såsom för mineraliet väsendtlig knappast

synes möjligt att erhålla någon antaglig formel.

Af detta mineral anträffades en enda större klump på om-

kring ett lispunds vigt med jemförelsevis ringa inblandning af

främmande phosphater. Mineralet synes således på ett visst

ställe i grufvan hafva förekommit i större massor, medan det

på andra helt och hållet felats.

6) Kirrolith:

2Ca3P+Äl 2 P+3H.
(Af y.iQQÖq, blekgul).
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Derb med ojemnt brott. Färg blekgul. Hårdhet 5 till 6,

Eg. v. = 3.08. Smälter för blåsröret ännu lättare än föregående

till en hvit emalj. Med soda manganreaktion. Decomponeras

i fint pulver, med lemning af en ringa olöslig återstod, vid fort-

satt digestion med chlorvätesyra.

An. 1. 2. 3.

PO 5 39.17 39.36 —
AIO 3 — 21.02 —
CaO 27.94 28.07 —
MnO — 2.14 —
FeO 0.87 —
MgO — 0.20 —
PbO — 0.11 —
HO 4.98 4.69

Olöslig rest 4.60 —
Afräknas den olösta återstoden erhålles såsom medium af

analyserna:

PO 5 41.17 23.20 5.00

AIO 3 20.54 9.67 2.0S

CaO 29.37 8.31
|

MnO 2.24 0.50 I

FeO 0.93 0.20
j

1.96

MgO 0.21 0.08
I

PbO 0.11 0.01 )

UO 5.06 4.50 0.97

99.61.

Mineralet förekommer ytterst sparsamt och i de få stufferT

jag haft att tillgå, i smärre partier insprängdt med ett annat

till färgen ljusblått phosphat, hvars sammansättning kunde an-

ses motsvara formeln (Ca, Mg)3P + Äl3P + 3ft, såvidt man ej

vill anse riktigast att deri endast antaga en intim mekanisk

blandning af Lazulit med ett lerjords-silicat. Då i livad fall

som helst torde vara så godt som omöjligt att afgöra den

verkliga lerjordshalten, ega de nedan anförda analyserna i och
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för sig föga värde, men må dock för fullständighetens skull

upptagas (1 med kolsyrädt alkali, 2 med soda och kiselsyra)

PO 5 31.42 31.05

AIO 3 36.65 39.34

FeO 3 2.08 1.91

CaO 4.40 5.01

MgO 6.31 6.32

MnO 1.29 —
HO 5.98 5.84

SiO 2 och oangripen rest 10.57 —
Det såväl här som i det gula Phosphatet inblandade ler-

jordssilicatet (efter försök med den vid analys af det senar

mineralet erhållna återstoden kunde det ungefär anses motsvara

formeln Al Si3
) må särskildt anmärkas för sin stora svårangriplig-

het på våta såväl som på torra vägen. Resten (10.57) i nys

anförde analys smältes t. ex. 4 särskilta gånger med alkali ef-

ter lika ofta förnyad pulverisering, innan lerjordshalten var full

ständigt utdragen och den grusiga beskaffenheten hos det ode

componerade pulvret ej längre gaf sig tillkänna.

7) Svanbergit:

(CaPb) 3P + Al 3S2 +6H.

Uppträder vanligen i form af korniga kristallaggregater,

mera sällan i tydligt utbildade kristaller, tillsammans med qvarts

eller jernglimmer. Sp. v. = 3.29. Färg blekt honungsgul till

brunröd, genomlysande. Angripes knappast af saltsyra, med

svårighet till och med af svafvelsyra. Ger i kolf ymnigt vat-

ten med sur reaktion. Vid lindrig rödglödgning bortgår vatten

med endast spår af svafvelsyra. Vid fortsatt hvitglödgnings-

hetta kan hela svafvelsyrehalten utdrifvas.

En analys gaf, med frånräkning af 2.01 kiselsyra:

PO 5 15.70 8.84 5.00

SO 3 15.97 9.58 5.42

AIO 3 34.95 16.46 9.31



BLOMSTRAND, OM WESTANÅ MINERALIER. 205

CaO 16.59 4.74

MgO 0.24 0.09
) 2 97

FeO 0.73 0.16
'

PbO 3.82 0.27

HO 12.21 10.85 6.13

100.21.

Vattenhalten är naturligtvis bestämd med särskilt prof.

Såsom den enda fullständigt utförda, jag för närvarande

Lar att tillgå, har jag låtit denna analys ligga till grund för

beräkningen af resultaterna, då det synes mindre berättigadt att

beräkna medium af flere analyser, anställda på prof af olika

stuffer. En annan temligen öfverensstämmande analys gaf

PO 5 = 16.33, SO 3 = 16.18, A10 3 = 35.29, CaO = 17.07. Svaf-

velsyran, som syntes mig företrädesvis af vigt att noga be-

stämma, erhölls i andra försök = 16.64, 16.61, 17.11 och 18.08,

vattnet 11.75 och 11.90. Afven kalk och fosforsyrehalten sy-

nes ej vara fullt konstant.

Sättes emellertid på grund häraf syrerelationen = 5:6:9:3:6,

erhälles anförde formel, som med afräkning af den dubbelt så

höga vattenhalten (6 i stället för 3 atomer) öfverensstämmer

med den af Rammelsberg efter Igelströms analys beräknade

formeln för Horrsjöbergets Svanbergit.

Jag har ej kunnat draga i betänkande att anse båda mi-

neralierna identiska, om också blandningsförhållandena, hvad

särskildt de basiska beståndsdelarne beträffar, ej obetydligt af-

vika frän hvarandra. Igelström fann nämligen:

PO 5 17.80

SO 3 17.32

A10 3 37.84

CaO 6.00

FeO 1.40

NaO 12.84

HO 6.80.

Den betydande natronhalten kunde räknas som en väsendt-

lig skiljaktighet, men torde dock så mycket mindre gifva an-
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ledning till mineraliernas särskiljande från hvarandra, som ge-

nom af D:r N. Svensson å härvarande laboratorium utförda

analyser å den Werinländska svanbergiten till fullo bevisats,

att mineralet äfven å Horrsjöberget till och med, som det synes,

i vanligaste fall, uppträder med afgjordt rådande kalkhalt och

med jemförelsevis ganska ringa halt af alkalier. I medium af

4 ganska väl öfverensstämmande analyser erhölls:

SO 3 1392 8.352 4.57

PO 5 16.15 9.039 5.00

A10 :5 39.57 18.523;
} 1047

FeO ;i 1.79 0.531J

CaO '. 11.79 3.368]

NaO 0.93 0.240; 2.02

KO 0.43 0.073^

tlO 14.74 13.102 7.20

99.32.

Häraf beräknas den dock måhända nog invecklade formeln

:

(R4 P + K P) + 3 (R2 S) + 14 H
Den i ofvananförda analys af Westanå-svanbergiten an-

märkta rätt betydliga blyhalten, som för öfrigt är af särskildt

intresse såsom ytterligare antydande den redan af andra grun-

der framhållna nära slägtskapen med Beudantiten, lemnar ännu

ett bevis för det vexlande blandningsförhållande, hvari de ba-

siska oxiderna i ifrågavarande egendomliga mineral kunna ingå.

Blyhalten är också för ingen del konstant, utan felas stundom

helt och hållet. Att den icke härrör af insprängd blyglans är

utom allt tvifvel.

Att vattenhalten äfven i Westanå-mineralet är större än

den efter Rammelsbergs formel antagna, bevisas äfvenledes af

Svenssons analyser.

Det hade varit min afsigt att vid vunnen tillgång på Horr-

sjöbergets Svanbergit underkasta mineralet från båda fyndorterna

en grundlig jemförande granskning för att om möjligt förlika de

hvarandra ännu väl mycket motsägande resultaterna. Jag har

dock hittills ej dertill kommit i tillfälle. Emellertid torde åt-
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minstone kunna anses tillräckligt ådagalagdt, hvad för mig alltid

var hufvudsaken, att Westanå och Horrsjöbergets svafvelsyre-

phosphater ej äro att betrakta som väsendtligen åtskiljda.

Att svanbergiten, som sålunda i vårt land erhållit sin andra

fyndort, är ett i ordets fullaste bemärkelse sjelfständigt mineral och

icke, såsom Rammelsberg som det kunde synas på goda grun-

der ansett sannolikt, en blott sönderdelningsprodukt af lazulith

genom inverkan af oxiderad svafvelkis, torde knappast för nå-

gon synas tvifvelaktigt, som varit i tillfälle att iakttaga mine-

ralets förekomst vid Westanå. Af samtliga phosphaterna, ej en

gäng apatiten undantagen, är svanbergiten den ymnigast före-

kommande. I grufvans närvarande skick, då den på platsen

qvarlemnade malmen är så godt som det enda egentligen till-

gängliga, som förtjenar en närmare granskning, äro, utom svan-

bergit och apatit, knappast några phosphater att anträffa.

Att ej nämna det svafvelkis synes helt och hållet saknas, har

jag för min del ej påträffat någon enda stuff, som på en gång

innehållit svanbergit och lazulith. Den förra uppträder alltid

isolerad eller endast i blandning med vanliga mineralier, jern-

glans, qvarts och glimmer, under det lazuliten regelbundet före-

kommer intimt blandad med eller åtminstone i närheten af ett

eller flere af de öfriga phosphaterna. Man synes häraf vara

berättigad till den slutsats, att svanbergiten åtminstone är lika

Ursprunglig som de icke svafvelsyrehaltiga fosforsyreföreningaine,

som på stället förekomma.

Silicater.

Af allmännare förekommande Silikater anträffas i sjelfva

den malmförande gången så godt som ensamt qvarts och glim-

mer. Af basiska blandningsdelar är liksom vid phosphaterna

lerjord den afgjordt rådande.

Af särskildt intresse är 8) Cyanitem förekomst såsom i sin

man antydande den märkvärdiga analogien mellan de båda mi-

neralfyndorterna vid llorrsjöberget och Westanå. Till utseendet
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(den blekgröna färgen o. s. v.) fullkomligt öfverensstämmande

med Horrsjöbergets cyanit, uppträder dock mineralet här ytterst

sparsamt.

Analysen gaf:

0.

SiO 2 38.82 20.70 2.38

AIO 3

FeO 3

MO

58.93

1.40

1.37

25.48J

0A0)
3.00

100.52.

Utan afseende på den något för höga kiselsyrehalten, som

naturligen förklaras af svårigheten att erhålla fullt qvartsfritt

material för undersökningen, kan häraf härledas den allmänna

formeln Äl Si för cyaniten, som alltså bland Westanå-silica-

terna kan sägas intaga ungefär samma plats, som Berliniten

bland phosphaterna.

Bland öfriga lerjordssalter är 9) Pyrophylliten den för lo-

kalen ojemförligt vigtigaste. Då detta länge kända mineral re-

dan varit föremål för grundliga undersökningar, har jag ansett

en upprepad analys fullkomligt öfverflödig. Före den senast

anställda grufbrytningen, såsom sprickfyllnad i den anstående

malmen, lätt nog tillgänglig i större qvantiteter, träffas numera

äfven pyrophylliten särdeles sparsamt.

10) Westanit: Äl2 Si 3 + H.

Vanligen i stråliga kristalliniska partier, någongång i väl

utbildade prismatiska kristaller inbäddade i pyrophyllit. Fär-

gen tegelröd. Hårdhet omkr. 2.5 (skares lätt med knif). För

blåsrör sväller ut och blir hvit, men smälter ej. Löses trögt i

fosforsalt under svag jernreaktion. Angripes ej af syror.

Analys (1 med kolsyradt alkali, 2 med fluorvätesyra):

SiO 2 42.91 (42.53^) "

PO 5
) i i.ir

A10 3V
5L92

/51.14
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FeO 3 1.56 1.01

HO 4.17

(100.00)

Den ringa fosforsyrehalten kan tydligen ej vara väsendtlig.

Da kalk fullkomligt felas, måste den varit bunden vid lerjord,

möjligen efter formeln Äl P. Frånräknas således 1.98, erhålles

säsom medium af analyserna:

0.

SiO 2 43.44 23.15 5.78

A10 3 51.02 23.73)

FeO 3 1.30 0.39^

MO 4.24 3.78 0.94

6.02

Särdeles anmärkningsvärd är den redan antydda med af-

räkning af glimmern så godt som fullkomliga bristen på de an-

nars så vanligt förekommande dubbelsilicaterna med enatomiga

baser. Der sådana baser, om också alltid i ringa mängd, fun-

nits att tillgå, hafva kiselsyran och lerjorden med dem samman-

trädt i egendomliga blandningsförhållanden, som ej medgifva

identifieringen med bekanta mineralier, under det å andra sidan

den särdeles sparsamma förekomsten såväl som svårigheten att

erhålla med säkerhet rent mineral lägger väsendtliga hinder i

vägen för ett bestämdt särskiljande af kemiskt och mineralogiskt

sjelfständiga föreningar. Jag kunde derför ansett temligen öf-

verflödigt att vidare om dem meddela, men då de en gång bli f

—

vit föremål för undersökning, må för fullständighetens skull äf-

ven anföras de om än så ofullständiga iakttagelser jag rörande

lem haft tillfälle att göra.

I mina anteckningar har jag således under namnet Näsumit

'af Näsums socken, hvari grufvan befinnes) särskiljt ett egen-

domligt till färgen krithvitt, derbt eller finkornigt kristalliniskt

nineral, som för öfrigt särdeles utmärker sig genom sin mjuk-

let, da det lätt repas med nageln. Det har endast anträffats i

•inga mängd tillsammans med det under namnet Attakolit be-

.ecknade köttröda phosphatet. Analysen gaf:
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SiO2 48.79

PO 5 2.41

AIO 3 28,44

FeO 3 1.30

MnO 0.34

CaO 13.21

HO 4.21

89.70.

Afräknas fosforsyran antagen såsom Ål P, erhålles:

SiO2 50.91 27.16 6.00

AIO 3 27.86 12.10;

FeO 3 1.36 0.41 1

2 '7°

MnO 0.36 0.08)

CaO 13.82 3.94^ °'
88

HO 4.39 3.90 0.85

98.70.

Med förutsättande af relationen 6:3:1:1, skulle kunm

uppställas formeln:

R Si + Al Si2 + H.

Ännu vida sparsammare förekommer ett mörkt, svartbrunt

mineral, som, i form af små, tunna kristalltaflor ligger in-

bäddadt i lösare, glimmerblandade partier af nyss nämnda*

manganhaltiga phosphat. Då de små kristallerna lätt utploc-

kas från den lösa moderstenen, var här största svårigheten

att erhålla tillräcklig mängd för undersökningen. Med den

högst ringa qvantitet, som jag till försöket måste använda,

kan efterföljande analys ingalunda anses tillräckligt afgörande

för uppställande af en formel. Den må dock meddelas för att

åtminstone ge en föreställning om mineralets allmänna samman!

sättningsart:

SiO2 30.47 16.25 8.00

AIO 3 30.45 14.15J
> 9 14

FeO 3 15.00 4.50
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MnO 8.55 1.90)

CaO 3.54 1.00 1.76

MgO 1.60 0.70^

PO 5 1.08 0.60

HO __7 -3^ 6 -53 3 -20

98.04.

Med relationen 8:9:2:3 skulle sammansättningen ungefär

motsvara formeln: R2 Si + 3Ä1 Si + 3H.

Slutligen må anmärkas ett genom sin brunröda färg lätt

igenkändt mineral (jag betecknade det derföre med namnet Mar-

tolith), för öfrigt fullkomligt derbt och till sin allmänna habitus,

afräknadt den karakteristiska jernfärgen, erinrande om de derba

phosphaterna, med hvilka det också uppträder blandadt, i sin

mån bidragande till den egna färgvexling, man på Westanå-

stufFer ej sällan får iakttaga. Till sammansättningen bildar det

också ett slags naturlig öfvergångslänk mellan kisel- och fosfor-

syre-mineralierna, då båda syrorna ingå i allt för stor mängd

att endera af dem kan räknas som oväsendtlig, så vidt man ej

snarast vill anse det hela som en blott tillfällig mekanisk bland-

ning.

Analysen gaf:

PO 5 15.55 8.76 5.00

SiO2 21.74 11.59 6.24

A10 3 32.96 16.45;

FeO 3 2.91 0.87(

CaO 15.78 4.50/

MgO 0.16 0.06S

HO 10.10 8.98 5.12

99.20.

Med relationen 5:6:9:3:5 skulle man erhålla formeln:

Ca3 P + 3 Äl Si + 5 H. Således skulle apatit (eller rättare

bas. fosforsyrad kalk) och cyanit jemte vatten kunna sägas ingå

som blandningsdelar. Då mineralet knappt afficieras af syror,

9.10

2.58

ÖJvers. af K. Vel.-Akad. Förh. Arg. 25. 2
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förefinnas de dock åtminstone ej i vanlig mening mekaniskt

blandade.

Det anförda torde tillräckligt gifva vid handen, att det varit

ett föga tacksamt arbete att kemiskt undersöka de icke dess

mindre i och för sig ganska intressanta stenarter, som vid Skå-

nes så godt som enda egentliga mineralfyndort förefinnas.




